
НЛМК I Продукция для производства цемента 

ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ 
 $ Стандарт: СТП 00186826-26/40.01-50-2016 
 $ Влажность: ≤ 25%
 $ Массовая доля SiO2: ≤ 75% 
 $ Производство: СГОК, г. Старый Оскол, Белгородская область. 

Глины и суглинки — тонкодисперсные осадочные горные породы природного происхождения.  
Использование глинистых пород при производстве цемента повышает его качество. 


